System ociepleniowy ETICS

Dane techniczne

Tynk polimerowo-mineralny
weber TM314 weber.therm WM
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Klasyfikacja dotyczy uktadow ociepleniowych na podtozu niepalnym (co najmniej klasy A2-s3, dO reakcji na ogiert wg PN-EN 13501-1+A1:2010). System ocieplenio=

wy Weber na wetnie mineralnej jest niepalny, reakcja na ogieri systemu A2-s2, dO (niepalny, pod wpty ognia),

2) Opor dyfuzyjny warstwy wierzchniej zgodny z tablica 1.1. umieszczonej na stronach 174-175.

3) Na podstawie ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usy=-
tuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)" oktadzina elewacyjna, jej zamocowanie mechaniczne, a takze izolacja cieplna $ciany zewnetrznej, powinny byé
wykonane z materiatéw niepalnych na wysokosci powyzej 25 m od poziomu terenu.

4) Tynk zaleca sie stosowac wraz z odpowiednimi klejami do danej kolorystyki, wiecej informacji znajduje sie w tabeli na stronie 184. Wskazane jest dwukrotne malo-
wanie tynku farba fasadowa Weber. Paleta kolorystyczna weber.color NAVIGATOR znajduje sie na stronach 186-195.

5) Do obliczen przyjeto nastepujace wartosci wspétczynnika pr: ciepta i dla wch materiatéw $cian zewnetrznych: pustaki ceramiczne
gr. 250 mm - 1=0,32 [W/mK]; beton komérkowy gr. 240 mm = 2.=0,21 [W/mK].

6) Do obliczen przyjeto wartos¢ wspétczynnika przewodzenia ciepta i dla materiatu ociepleniowego: wetnha mineralna ISOVER Fasoterm 35 - 2=0,035 [W/mK].

7) Grubosé izolacji éciany zewnetrznej zostata dobrana w taki sposéb, aby wartos¢ wspétczynnika przenikania ciepta Uc przegrody spetniata wymagania zawarte
w Warunkach Technicznych 2021 dla: budynkow mieszkalnych Uc < Uc, - = 0,20 [W/(m*K)] oraz budynkow mieszkalnych energooszczednych
Ucs<Uc,, =018 [W/(m*K)]. W obliczeniach uwzgledniono poprawke z uwagi na faczniki mechaniczne, przykiad znajduje sie na stronie 178.

8) Wiazanie tynku moze sie przedtuzy¢ w przypadku duzej wilgotnosci powietrza lub niskiej temperatury.

9) W przypadku aplikacji w trudnych warunkach pogodowych przed malowaniem tynku, zalecamy zagruntowac go ptynem gruntujagcym weber PG212.

Dokumenty odniesienia: Krajowa D $ci Uzytkowych KD-WM-0318; Krajowa Ocena Techniczna I TB-KOT-2018/0453 wydanie 1, weber.therm WM

Badania zostaty przeprowadzone zgodnie z EAD 040083-00-0404 (wczesniej ETAG 004),

Zniszczenie nastepuje w warstwie wetny mineralnej o wytrzymatosci na rozciaganie TRIO [kPal.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
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Podtoze: mineralne, $ciany z bloczkdw ceramicznych, silikatowych, beton, gazobeton, $ciany otynkowane tyn-

kiem cementowo-wapiennym T m?
Ptyn gruntujacy, gteboko penetrujacy weber PG212 (w razie potrzeby)" 0,2 kg/m?2
Klej mocujacy - weberbase UNI W 4,0-6,0

lub weber KS123 wzmocniony wtdknami 3 mm 5,0-6,0 ka/m?
Materiat izolacyjny: FASOTERM 35 ptyty z wetny mineralnej skalnej 1000 mm x 600 mm 1 m2

taczniki mechaniczne: weber.therm SLD-5 (wbijane) w przypadku podtozy monolitycznych lub weber.therm

5 5 h 4-6?  szt./m?2
SRD-5 (wkrecane) w przypadku pozostatych podtozy w tym bloczkéw ceramicznych i gazobetonu
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Wysoce Bardzo dobre parametry

System niepalny paroprzepuszczalny izolacyjnosci termicznej

Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawieraja odpadéw.

1) Uzycie ptynu gruntujacego nalezy rozpatrze¢ indywidualnie w zaleznosci od i podtoza. Rek Jjemy uzycie w przypadku takich podtozy jak np.
istniejace tynki cementowo-wapienne, gazobeton,

2) Podana liczba tacznikéw jest przyk'adowa, Ilos¢ i sposdb rozmieszczenia tacznikéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej budynku.

Krajowa Ocena Techniczna Materiaty nieopisane na rysunkach: (2) (2)

ITB-KOT-2018/0453 wydanie 1, ay
weber.therm WM Isgver G?‘I nglpS rwebef

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN ‘SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

(2]
—
LLl Opcjonalnie: talerzyk VT 2G lub talerzyk VT90 4-67  szt,/m?2
C Opcjonalnie: zaslepki systemowe do tacznikéw weber.therm SRD i SLD - STR/MIWO 4-6?  szt.,/m?2
2 Klej szpachlowy do wykonywania warstwy zbrojonej gr. 3= 5 mm : weberbase UNI W 4,5-5,0 ka/m?
o lub weber KS123 wzmocniony wtéknami 3 mm 50-70 Ko/m
.G) Siatka zbrojaca z wtékna szklanego weber PH913 (145 g/m?2) lub weber PH912 (160 g/m?2) zalecana w przypad- 11 m2
6 ku wymaganej wiekszej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne ’
(@) Srodek gruntujacy: ptyn gruntujacy z kruszywem kwarcowym weber.prim compact 0,5-0,25  kg/m?2
> Tynk cienkowarstwowy polimerowo-mineralny: weber TM314 baranek 1,5 mm 2,5-3,0 kg/m2
E lub weber TM314 baranek 2,0 mm 3,5-4,0 <9/M
) 6) Srodek gruntujacy - opcjonalnie: ptyn gruntujacy, gteboko penetrujacy pod farby fasadowe weber PG212 0,2 kg/m?2
46; Farba fasadowa: silikatowa weber FZ381 0,5 kg/m2
> @ lub silikonowa weber FZ391 0,4 2 malo-
N lub hydrofilowa farba weber.ton AquaBalance 0,4 wania
N

Odporny na porastanie,

Wykonczenie kolorystyczne %
samoczyszczacy

farba fasadowa




